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MUESTRA        CLASIFICACION      COMPOSICION  TEXTURA  ALTERACION   MINERALIZACION

 ESTUDIO PETROGRAFICO-MINERAGRAFICO RESUMIDO           (MERENDON DEL PERU S.A.)

500µm  200µm 

MyAP Microscopia Electrónica y Aplicaciones en el Perú S.A.C.

M - 1 Granito

Cristales de cuarzo 
(qz) anhedral, orto-
clasa (or), microclina 
(mc) desarrolladas 
parcialmente sericiti-
zadas y argilitizadas 
con escasas lamini-
llas de biotita cloro-
tizada. Atravesadas 
por un enjambre de 
venillas de turmalina 
(tr), biotita, adularia 
opacos y cuarzo con 
oro los de la última 
generación.

Holocristalina, 
hipidiomórfica; 
atravesada  por 
un enjambre de 
venillas.

Moderada argi-
litización, silici-
ficación, ligera 
cloritización y 
oxidación.

Débil de hema-
tita (hm) que re-
emplaza a pirita 
y magnetita con 
goethita, rutilo y 
leucoxeno que 
sustituyen a fe-
rromagnesinos. 
Trazas de partí-
culas de oro libre 
no mayores de 10 
micras asociadas 
a las venillas de 
cuarzo de tercera 
generación.

M - 2 Granito gráfico

Cristales de ortocla-
sa (or) con bordes de 
contacto micrográfi-
co con la plagioclasa 
(pg) y cuarzo (qz) 
anhedral desarrolla-
dos. Plagioclasa en 
parte carbonatada, 
con arcilla y sericita. 
Epidota reemplaza a 
ferromagnesianos. 
las venillas con muy 
escasos opacos.  

Gráfica en parte 
holocristalina, 
hipidiomórfica; 
atravesada  por 
un enjambre 
de venillas de 
cuarzo, otras 
de calcita con 
epidota y trazas 
de opacos oxi-
dados u otras 
con cuarzo.

Moderada silici-
ficación; ligera 
alteración pro-
pilítica, argiliti-
zación, sericiti-
zación y carbo-
natación. 

Muy débi l  mi-
neralización de 
hematita que re-
emplaza a anti-
guas formas de 
pirita de la cual 
sólo quedan las 
geoformas, en 
fina disemina-
ción; leucoxeno 
(lx) y rutilo. Una 
partícula de oro 
libre de no más 
de 10 micras con 
carbón.

Au

hm

gg

lx

hm

gg
lx

pg

qz

mc

tr

or

ca

ep

pg

qzor
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M - 3 Diorita

M - 4 Diabasa 

Moderada de pi-
rrotina, magnetita, 
titanomagnetita, 
pirita subordina-
da y trazas de 
calcopirita. La 
titanomagnetita 
está parcialmente 
oxidada (hema-
tita) con rutilo y 
leucoxeno (pro-
ducto de altera-
ción de ilmenita 
o titanomagnetita 
que es una mezcla 
fina entre anatasa, 
rutilo y titanita).

Cristales desarro-
llados de plagiocla-
sas (pg) macladas 
y zonadas; selec-
tivamente sericiti-
zadas (ser) y car-
bonatadas siguien-
do las bandas de 
zonación. Augita y 
diopsido (dio) con 
bordes alterados a 
actinolita-tremolita y 
otros a epidota (ep),  
ocurrencia de clorita 
(cl) intersticial.

Holocristalina, 
hipidiomórfica;  
atravesadas por 
venillas de calci-
ta y/u,  opacos, 
cuarzo-sericita.

Moderada al-
teración propi-
lítica, sericiti-
zación, cloriti-
zación; ligera 
oxidación. 

Moderada mi-
neralización de 
rutilo y leucoxeno 
(lx) diseminada 
en toda la roca; 
con pirita (py) 
anhedral, subor-
dinada y trazas 
de calcopir i ta 
y esfalerita en 
fina disemina-
ción.  Presencia 
local en venillas 
de goethita, pig-
menta l igera-
mente la mues-
tra.

Cristales de plagio-
clasa (pg) y augita 
algunos ligeramente 
más desarrrollados 
lo que le da una 
apariencia porfirítica, 
sericitizados (ser), 
cuarzo de reempla-
zamiento de ocurren-
cia intersticial;con 
xenolitos (xe) de gra-
nito gráfico, y epidota 
(ep); atravesada por 
venillas de calcita 
(ca).

Diabásica con 
v e n i l l a s  d e 
cuarzo y opa-
cos o calcita.

Moderada se-
r ic i t ización y 
alteración pro-
pilítica; ligera 
oxidación.

hm

gg

py

cp

cp

lx

py

gg

lx

cl ep

pg

dio
ser

cl

ep

pg

ca
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M - 5 Tonalita

Cristales de plagio-
clasa maclados, zo-
nados, selectivamen-
te sericitizados (ser), 
argilitizados y albiti-
zados parcialmente; 
cuarzo (qz) anhedral 
en intercrecimientos 
gráficos e intersticial; 
ferromagnesianos 
(biotita y horneblen-
da) reemplazados 
por clorita, calcita 
(ca), rutilo, opacos y 
epidota (ep). 

Holocristalina, 
hipidiomórfica; 
atarvesada por 
un enjambre 
de venillas de 
calcita, epido-
ta, cuarzo, opa-
cos

Moderada de  
magnetita (mt), 
titanomagnetita, 
pirita (py) anhedral 
que reemplaza a 
ferromagnesianos 
con leucoxeno y 
rutilo (ru), también 
intersticial y en fina 
diseminación. La 
hematita (hm) re-
emplaza parcial-
mente a la pirita y 
magnetita. Trazas 
de niquelina

M - 6
Tonalita porfirí-
tica en contac-
to gradacional 
con Tonalita 
(M-5)

Fenocristales de 
plagioclasa (pg) 
unos frescos otros 
sericit izados se-
lectivamente; en 
la matriz cristales 
poco alterados con 
cuarzo y laminas de 
biotita. Fenocristales 
de cuarzo muy de-
sarrollados, biotita 
(bio) con opacos a lo 
largo de los planos 
de clivaje y horne-
blenda maclada.

Porfirítica con 
mat r iz  ho lo-
cristalina, hi-
pidiomórf ica; 
atravesada por 
venillas cuarzo 
y sericita. Xeno-
litos de diorita.

Moderada y lo-
cal sericitación 
y cloritización; li-
gera oxidación. 

Moderada de una 
diseminación de 
magnetita an-
hedral e inters-
ticial  con  pirita 
(py) subhedral 
e intersticial con 
bordes oxidados 
(hematita), que 
en ciertos casos 
la  reemplaza 
parcialmente o 
sólo los bordes a 
la magnetita.

Marcada alte-
ración propilíti-
ca y fílica

gg

mt

hm

py

mt gg

py

qz

ca

ep

cl

ser

bio

ser
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M - 7 Tonalita porfi-
rítica

Fenos y cristales de 
plagioclasa (pg) en 
la matriz con bordes 
de reacción y de apa-
riencia terrosa por la 
alteración argílica. 
Fenos de cuarzo (qz), 
tipo “ojos de cuarzo” 
característicos de los 
cuerpos porfiríticos 
de gran magnitud. Pe-
queños fenos y cris-
tales reemplazados 
por epidota y clorita. 
Trazas de titanita (ti)

Porfiritica con 
matriz de re-
emplazamien-
to; atravesada 
por venillas de 
epidota de dife-
rente espesor, 
otras de calcita 
o de cuarzo.

Marcada  a r -
gi l i t ización y 
si l ic i f icación; 
moderada epi-
dotización y clo-
ritización; ligera 
oxidación.

Débil a muy débil 
en forma de una 
fina disemina-
ción de hematita 
(hm) que está 
reemplazando 
to ta lmente  a 
magnetita de la 
cual sólo que-
dan las geofor-
mas en los ferro-
magnesianos. 
Trazas de rutilo, 
leucoxeno (lx) y 
carbón. 

M - 8 Granito gráfico

Débil; de magne-
tita (mt) subhe-
dral con el típico 
clivaje con bor-
des de hematita 
que reemplaza a  
relictos de ferro-
magnesianos. 
Trazas de piri-
ta, arsenopirita 
y goethita (goe). 
Partículas libres 
de oro de menos 
de 5 micras en 
las venillas de 
cuarzo.

mt

lx

mt

pg

hm

goe

gg

hm

ti

gg

qz
ep+cl

ms

or qz

cl
Cristales de orto-
cla-sa (or) con bor-
des de contacto 
micrográfico con el 
cuarzo (qz) anhe-
dral desarrollado. 
Plagioclasa de apa-
riencia pulverulen-
ta por la arcilla; en 
parte carbonatada y 
sericitizada. Epidota, 
clorita (cl) y musco-
vita (ms) reemplazan 
a ferromagnesianos, 
Trazas de titanita.  

Gráfica en parte 
holocristalina, 
hipidiomórfica; 
atravesada  por 
un enjambre 
de venillas de 
cuarzo, otras 
de calcita con 
epidota y trazas 
de opacos oxi-
dados u otras 
con cuarzo.

Marcada silici-
ficación y argi-
litización; ligera 
alteración pro-
pilítica, sericiti-
zación y carbo-
natación. 
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M - 9

M - 10 Lamprofido

Débil mineraliza-
ción rellenando 
venillas y en fina 
diseminación de 
magnetita (mt) 
parc ia lmente 
reemp lazada 
por  hemat i ta 
(hm),  con rutilo, 
l e u c o x e n o  y 
goethita en fina 
diseminación. 
Partículas libres 
de oro de menos 
de 5 micras.  

Fenos de diopsido 
(dio), maclados, con 
seudomorfos de oli-
vino reemplazados 
por asbesto (as) y 
serpentina, otros 
por clorita y epidota; 
cuarzo anhedral e 
intersticial, ocurren-
cia subordinada de 
plagioclasa reem-
plazada por sericita 
y arcilla.

Porfirítica; atra-
vesadas por 
un enjambre 
de venillas de 
cuarzo y/u opa-
cos, epidota, 
calcita.

Moderada ser-
pentinización, 
epidotización y 
ligera cloritiza-
ción, carbona-
tación y oxida-
ción.

Débil de mag-
netita (mt) con 
leucoxeno(lx) y 
rutilo reemplaza 
a ferromagne-
sianos, está par-
cialmente alte-
rada  a hematita 
(hm). Se ha ob-
servado una par-
tícula de oro libre 
de no más de 5 
micras.

Au

mt

gg
lx

Au

hm

gg

mt

Granito gráfico

Cristales de orto-
cla-sa (or) con bor-
des de contacto 
micrográfico con el 
cuarzo (qz) anhe-
dral desarrollado. 
Plagioclasa de apa-
riencia pulverulen-
ta por la arcilla; en 
parte carbonatada y 
sericitizada. Epidota, 
clorita (cl) y musco-
vita (ms) reemplazan 
a ferromagnesianos, 
Trazas de titanita.  

Gráfica en parte 
holocristalina, 
hipidiomórfica; 
atravesada  por 
un enjambre 
de venillas de 
cuarzo, otras 
de calcita con 
epidota y trazas 
de opacos oxi-
dados u otras 
con cuarzo.

Marcada silici-
ficación y argi-
litización; ligera 
alteración pro-
pilítica, sericiti-
zación y carbo-
natación. 

or

qz

as

dio

qz

ep
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M - 11

Débil de una  di-
seminación de 
formas anhe-
drales y subhe-
drales de mag-
netita (mt) que 
ha sido reem-
p lazada par -
cialmente por 
hematita (hm) y 
algo de goethita, 
y pirita subor-
dinada. Trazas 
de leucoxeno y 
rutilo.

M - 12 Granito gráfico 

Moderada de 
una disemina-
ción de magne-
tita (mt) y pirita 
euhedral (py) 
que también 
están rellenan-
do venillas con 
hematita que 
se ha forma-
do a expensas 
de la  pir i ta. 
Fina disemina-
ción de rutilo y 
leucoxeno.

mt

gg

hm

mt

ca

gg

py

Granito gráfico

Cristales de plagio-
clasa (pg), cuarzo 
(qz) y ortoclasa (or) 
con bordes en con-
tacto micrográfico. 
Plagioclasa poco 
alterada con seri-
cita; muy escasos 
ferromagnesianos 
reemplazados por 
sericita y epidota. 
Fina diseminación 
de opacos. Trazas de 
turmalina de ocurren-
cia intersticial. 

Gráfica en parte 
holocristalina, 
hipidiomórfica; 
atravesada  por 
un enjambre 
de venillas de 
cuarzo, y pos-
teriores de cal-
cita  y trazas de 
opacos.

Marcada silici-
ficación; ligera 
epidotización, 
c lor i t izac ión, 
sericitización y 
carbonatación. 

Cristales de plagio-
clasa (pg) maclados, 
zonados; selectiva-
mente sericitizados. 
La ortoclasa (or) con 
bordes de contacto 
micrográfico con el 
cuarzo (qz); también 
es anhedral desarro-
llado. Epidota (ep), 
calcita, opacos, rutilo 
y clorita (cl) reempla-
zan a  los cristales de 
ferromagnesianos. 

Gráfica, en par-
te holocristalina, 
hipidiomórfica; 
atravesada  por 
un enjambre 
de venillas de 
cuarzo, epidota 
y opacos.

Marcada silicifi-
cación; modera-
da sericitización, 
c lor i t izac ión, 
epidotización y 
carbonatación; 
ligera oxidación

pg

or

qz

tr

pg

or

qz

cl

ep
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M - 13

Muy débil de una  
diseminación de 
formas anhedra-
les y subhedrales 
hematita que re-
emplaza a las 
trazas de pirita 
y la ocurrencia-
de leucoxeno y 
rutiilo  (ru) que 
reemplazan a fe- 
rromagnesianos  
con minusculas 
partículas de pi-
rita. 

M - 14 Granito gráfico 
esferulítico

Muy débil de 
una disemina-
ción de mag-
net i ta (mt) y 
goethi ta que 
p igmenta  l i -
geramente la 
muestra; una 
partícula de oro 
libre de más de 
20 micras , aso-
ciada al cuarzo 
de última gene-
ración. 

ru

hm

ep

gg

Au

Granito gráfico

Cristales y fenocris-
tales de plagioclasa 
(pg), cuarzo (qz) y 
ortoclasa (or) con 
bordes de contac-
to micrográf ico. 
Plagioclasa de apa-
riencia pulverulenta 
por la arcilla con seri-
cita con epidota como 
inclusiones; fenos de 
ferromagnesianos  
(Fr) reemplazados 
por clorita y epidota 
(ep).  

Gráfica en parte 
holocristalina, 
hipidiomórfica 
y de aparien-
cia porfirítica; 
atravesada  por 
un enjambre 
de venillas de 
cuarzo, otras de 
calcita  y trazas 
de opacos oxi-
dados.

Marcada silici-
ficación y argi-
litización; ligera 
epidotización, 
c lor i t izac ión, 
sericitización y 
carbonatación. 

Cristales de plagio-
clasa (pg) maclados 
unos poco alterados 
y algo pulverulentos 
y otros selectivamen-
te sericitizados. La 
ortoclasa con bordes 
de contacto micro-
gráfico y esferulítico 
con el cuarzo (qz); 
también es anhe-
dral desarrollado. 
Epidota, opacos, 
rutilo y clorita en  
ferromagnesianos. 

Gráfica, esferu-
lítica en parte 
holocristalina, 
hipidiomórfica; 
atravesada  por 
un enjambre 
de venillas de 
cuarzo, epidota, 
otras de calcita 
y opacos.

Marcada silici-
ficación y argi-
litización; ligera 
alteración pro-
pilítica, sericiti-
zación y carbo-
natación. 

or

ser

qz
pg

pg

MO

qz

or
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M - 19 Granodiorita

Holocristalina, 
hipidiomórfica 
con venillas de 
cuarzo, calcita, 
epidota y opa-
cos oxidados.

Moderada al-
teración fíl ica  
(sericita-cuarzo-
pirita) y argiliti-
zación (aparien-
cia terrosa de 
plagioclasas y 
ortoclasas); lige-
ra epidotización, 
cloritización y 
oxidación.

Débil a mode-
rada de magne-
tita (mt) ligera-
mente oxidada 
(hemati ta) si-
guiendo los pla-
nos cristalográfi-
cos con pirita (py) 
intersticial y di-
seminada. Rutilo 
y  l e u c o x e n o 
sustituyen con 
magnetita a fe-
rromagesianos. 
Rellenan venas.

M - 20 Tonalita

Holocristalina, 
hipidiomórfica 
en parte de re-
emplazamien-
to; atravesada 
por venillas de 
opacos y epido-
ta y de calcita

Marcada alte-
ración f í l ica; 
moderada alte-
ración potásica; 
ligera alteración 
propilítica, oxi-
dación y argiliti-
zación.

Moderada de pirita 
(py) muy desarro-
llada y magnetita 
(mt) que rellenan 
venillas, también 
diseminadas en 
toda la roca; am-
bas con algunos 
bordes oxidados 
(hematita) que 
está infrecuente-
mente en una fina 
diseminación. Tra-
zas de leucoxeno 
y rutilo.

gg

mt

gg

py

mt

py

Cristales de plagioclasa 
(pg) muy desarrolla-
dos (de varios mili-
metros), maclados, 
zonados, selectiva-
mente sericitizados y 
argilitizados, cuarzo 
(qz) y ortoclasa (or) 
en ciertas áreas con 
bordes de contacto 
micrográfico. Escasos 
cristales intersticiales-
de ferromagnesianos  
sustituidos por clorita 
opacos y epidota (ep)

ep

pg

MO

qz

or

ep
pg

MO

qz
Cristales de plagiocla-
sa (pg) muy desarro-
llados, maclados, zo-
nados, selectivamente 
sericitizados y argiliti-
zados, con cuarzo (qz) 
anhedral y en parte 
en intercrecimientos 
gráficos con  la escasa 
ortoclasa. Ocurrencia 
de cristales de biotita 
sustituidos por clorita 
opacos y epidota (ep), 
en parte de origen 
secundario.
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M - 21

M - 23 Tonalita

Moderada a dé-
bil de hematita, 
goethita anhe-
dral, ocurre en 
una fina disemi-
nación que pig-
menta a la roca, 
rellenan finas ve-
nillas con cuarzo 
y oro. Magnetita 
y pirita disemi-
nada, con rutilo 
en los ferromag-
nesianos.Trazas 
de carbon.

Granodiorita

Cristales de plagiocla-
sa (pg), desarrollados, 
maclados, zonados, 
en parte carbonata-
dos, sericitizados y 
argilitizados; con cuar-
zo (qz) anhedral desa-
rrollado e intersticial y 
ortoclasa que englo-
ba a la plagioclasa y 
horblenda.Cristales 
de biotita sustituidos 
por clorita (penninita), 
rutilo, opacos ; también 
son secundarias.

Moderada de 
una disemina-
ción fina de (pi-
rita) anhedral 
e intersticial, 
más desarro-
llada con mag-
netita; fina di-
seminación de 
calcopirita (cp) 
con signos de 
alteración su-
pergena. 

gg

Au

py

gg

mt

C

cp

Cristales de plagioclasa 
(pg), muy desarrolla-
dos con alteración fílica 
marcada (TQSP), en 
parte de carbonatada 
y de apariencia pul-
verulenta por la arcilla  
con cuarzo (qz) anhe-
dral desarrollado e in-
tersticial con ortoclasa 
desarrollada y pertíti-
ca. Escasos cristales 
de ferromagnesianos   
sustituidos por musco-
vita, opacos y calcita.

Holocristalina, 
hipidiomórfica; 
atravesada  por 
un enjambre 
de venillas de 
cuarzo, otras 
de calcita  y de 
opacos oxida-
dos.

Marcada serici-
tización; mode-
rada carbonata-
ción y argilitiza-
ción; ligera alte-
ración potásica 
y oxidación. 

ser

or

bio

pg

MO

qz

or

mus

pg

MO

qz

Holocristalina, 
hipidiomórfica; 
atravesada  por 
un enjambre 
de venillas de 
cuarzo, otras 
de calcita  y de 
opacos oxida-
dos.

Moderada seri-
citización, car-
b o n a t a c i ó n , 
cloritización y 
argilitización; li-
gera alteración 
potásica y oxi-
dación. 
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M - 24 Granito

M - 25 Granito gráfico  
y esferulítico

Débil a modera-
da de magnetita 
(mt) en parte al-
terada a hematita 
y trazas de piri-
ta anhedral y 
subhedral poco 
desarrollada; am-
bas diseminadas 
con rutilo (rt) y 
leucoxeno. Finas 
venillas de cuar-
zo con delgadas 
laminillas de oro 
libre (Au).

Débil a moderada 
de magnetita re-
llenando venillas 
y en fina disemi-
nación alterada en 
parte a hematita y 
goethita que en al-
gunos casos están 
reemplazando a 
piritas (py), que son 
anhedrales, inters-
ticiales y en fina di-
seminación.Trazas 
de calcopirita (cp) y 
esfalerita (sl).

gg

Au

mt

ru

gg

py

cp

sl

Cristales de cuarzo 
(qz) anhedral desarro-
llados, ortoclasa per-
títica (or), microclina 
subordinada parcial-
mente argilitizada 
y plagioclasa (pg) 
maclada, zonada 
selectivamente seri-
citizada y argilitizada, 
algunas muy desa-
rrolladas; con esca-
sos ferromagnesianos 
epidotizados con opa-
cos.

Holocristalina, 
hipidiomórfica; 
atravesada  por 
un enjambre 
de venillas de 
cuarzo, opacos 
y turmalina.

Moderada argi-
litización, silicifi-
cación y serici-
tización; ligera 
epidotización y 
oxidación.qz

or

ep

pg
MO

tr

Crecimientos gráfi-
cos y esferulíticos 
entre el cuarzo (qz) y 
la ortoglasa (or), con 
plagioclasa maclada, 
algunos zonados y 
de ocurrencia subor-
dinada a la ortoclasa. 
Está atravesada por 
un enjambre de 
venillas de calcita. 
Se observa que en-
globa a un xenolito 
de granodiorita.

Gráfica, esferu-
lítica en parte 
holocristalina, 
hipidiomórfica; 
atravesada  por 
un enjambre 
de venillas de 
cuarzo, otras de 
calcita y opa-
cos.

Marcada silici-
f icación; mo-
derada argiliti-
zación; ligera 
sericitización, 
carbonatación y 
oxidación. 

qz

or

ca

MO
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M - 26 Granito gráfico/
Metatonalita

En ambas rocas 
ocurrencia de cuar-
zo. El rasgo más 
importante es la al-
teración fílica de la 
metatonalita y en 
parte la presencia 
de pirofilita que re-
emplazan a los cris-
tales de plagioclasa. 
Estan atravesadas 
por venillas de cuar-
zo y posteriormente 
de calcita.

Gráfica/De re-
emplazamien-
to; ambas atra-
vesadas por 
un enjambre 
de venillas de 
cuarzo, opacos 
y calcita

Moderada argili-
tización/Intensa 
alteración fílica 
con escasa pi-
rita.

Muy débi l  de 
una fina disemi-
nación de pe-
queñas partícu-
las de pirita (py) 
su b he d ra l e s , 
magnetita, rutilo  
(ru) y leucoxe-
no.

M - 27 Granito gráfico

Débil de pirita 
(py) subhedral 
con texturas ca-
readas, en parte 
rodeada de trazas 
de hematita(hm) 
que la reempla-
za en algunos 
bordes. La piri-
ta contiene pe-
queños cristales 
anhedrales de no 
más de 30 micras 
de calcopir i ta 
(cp)

gg

py
ru

py

cp

gg

mt

tonalita

granito

Cristales de plagio-
clasa (pg), cuarzo 
(qz) y ortoclasa 
(or) con bordes de 
contacto micrográ-
fico. Plagioclasa y 
ortoclasa de apa-
riencia pulverulenta 
por la arcilla con se-
ricita; escasos cris-
tales intersticiales 
de ferromagnesianos  
reemplazados por 
clorita y epidota.

Gráfica en parte 
holocristalina, 
hipidiomórfica; 
atravesada  por 
un enjambre 
de venillas de 
cuarzo, otras de 
calcita  y trazas 
de opacos oxi-
dados.

Marcada silici-
ficación y argi-
litización; ligera 
epidotización, 
c lor i t izac ión, 
sericitización y 
carbonatación. 

pg

qz

or
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M - 29 Granodiorita

Débil de magnetita 
anhedral con re-
lictos de hematita, 
también en fina 
diseminación y re-
emplazando a fe-
rromagnesianos, 
con pirita y trazas 
de esfalerita (sl) 
desarrollada con  
inclusiones de cal-
copirita (cp) de no 
más de 50 micras; 
formas típicas de 
molibdenita. 

M - 30 Brecha hidro-
termal

Fragmentos de di-
ferente forma y ta-
maño de gránito y 
granodioritas fuer-
temente silicificadas 
y englobadas por 
cuarzo hidrotermal 
con escasos opa-
cos.

Brechosa y de 
reemplazamien-
to; con venillas 
de calcita pos-
teriores

Intensa silicifi-
cación

Muy débil de una 
fina disemina-
ción de carbón y 
magnetita (mt). 
Muy escasas 
trazas de oro li-
bre con tamaños 
que no superan 
a las 5 micras 
asoc iadas  a l 
cuarzo de última 
generación.

gg

sl

cp

gg

mt

pg

or

qz

tr

Cristales de plagioclasa 
(pg), muy desarrolla-
dos con alteración fílica 
moderada, en parte 
carbonatada y de apa-
riencia pulverulenta por 
la arcilla  con cuarzo 
(qz) anhedral desarro-
llado e intersticial con 
ortoclasa desarrollada 
y pertítica. Escasos 
cristales de biotita y 
horneblenda sustitui-
dos por epidota, opa-
cos y calcita.

Holocristalina, 
hipidiomórfica; 
atravesada  por 
un enjambre 
de venillas de 
cuarzo, otras 
de calcita  y de 
opacos oxida-
dos.

Moderada seri-
citización y argi-
litización; ligera 
epidotización y 
oxidación. 

qz

ca
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M - 31 Granodiorita

M - 32 Granodiorita

Muy débi l  de  
goethita (goe),  
que pigmenta 
l i g e r a m e n t e 
la roca en la 
venil las, aso-
ciada a carbón 
y  p a r t í c u l a s 
de oro libre de 
no más de 5 
micras. Muy fina 
diseminación de 
rutilo

Muy débi l  de 
hematita (hm) 
con goethita, que 
esta reempla-
zando a formas 
subhedrales  de 
magnetita, con 
rutilo, carbón y 
muy  escasas 
partículas de oro 
libre de no más 
de 5 micras aso-
ciada a venillas 
d e  c u a r z o  y 
goethita

gg

Au

hm

gg

Au

goe

C

or

pg

qz

mus

Cristales de plagiocla-
sa (pg), muy desarro-
llados con alteración 
fílica moderada, en 
parte carbonatada y 
de apariencia pulveru-
lenta por la arcilla  con 
cuarzo (qz) anhedral 
desarrollado e inters-
ticial con ortoclasa de-
sarrollada y pertítica. 
Escasos cristales de 
biotita sustituidos por 
muscovita (mus), y 
opacos .

Holocristalina, 
hipidiomórfica; 
atravesada  por 
un enjambre 
de venillas de 
cuarzo, otras de 
calcita  

Moderada se-
r ic i t ización y 
argilitización; li-
gera alteración 
potásica y oxi-
dación. 

Cristales de plagiocla-
sa (pg), muy desarro-
llados con alteración 
fílica moderada, en 
parte de apariencia 
pulverulenta por la 
arcilla, con cuarzo (qz) 
anhedral desarrolla-
do e intersticial con 
ortoclasa desarrollada 
y pertítica. Escasos 
cristales de biotita sus-
tituidos por muscovita 
(mus), y opacos .

Holocristalina, 
hipidiomórfica; 
atravesada  por 
un enjambre de 
venillas de cuar-
zo, lo que le da 
una apariencia 
brechosa, pos-
teriormente por 
otras de calcita  

Marcada silicifi-
cación; modera-
da sericitización 
y argilitización; 
ligera alteración 
potásica y oxi-
dación. 



14

MUESTRA        CLASIFICACION      COMPOSICION  TEXTURA  ALTERACION   MINERALIZACION

 ESTUDIO PETROGRAFICO-MINERAGRAFICO RESUMIDO           (MERENDON DEL PERU S.A.)

500µm  200µm 

MyAP Microscopia Electrónica y Aplicaciones en el Perú S.A.C.

MUESTRA  M - 32

500 µm

ca

or

qz

ser

Lima, 22 de Agosto de 2007

Dra. Gladys Ocharan Velásquez
                CIP 9311

qz

pg


